Zonindelning

weber

SAINT-GOBAIN

Fran 2010-02-01 kan zonindelning beaktas enligt rekommendation

frdn branschorganisationerna GVK AB och BKR.

Weber rekommenderar dock i forsta hand val av tatskiktssystem

enligt den forenklade indelningen som ses nedan.

Vilka tatskikt rekommenderas?

Vatzon 1

Regelverkskonstruktion - Litex
Regelstomme pd viigg med/utan plywood,
spdnskiva eller OSB.

Végg av kartonggips eller fukttaliga vatrums- | - Tec Folie
skivor sdsom Glasroc, Humidboard, Aqua-
panel mm samt frabjdlklag uppstyvat med
avjamningsmassa.

Tung konstruktion - Tec Disper-
Betong eller IGttbetong och Leca® med sionssystem
pufs och spackel. - Tec Folie
- Litex
Vatzon 2
Regelverkskonstruktion - Tec Disper-
Vaggar av kartonggipsskivor eller fukttaliga sionssystem
vatrumsskivor sdsom Glasroc, Humidboard, - Tec Folie

Aquapanel mm.

Tung konstruktion - Tec Disper-
Betong eller |Gttbetong och Leca® sionssystem
med puts och spackel. - Tec Folie

- Litex

- Dusch/badkar + 1 meter utanfor.
- Hela golvytan.

- Om dusch/badkar star mot yttervégg
ingdr hela yttervéggen i Vatzon 1.

- Ovriga véggytor.

Vilka tatskikt rekommenderas?

Regelverkskonstruktion
- Litex Vatrumsskiva (endast pd vagQg)
- Tec Folie

Tung konstruktion som betong eller
putsade och spacklade murverk

- Litex (endast pd v&gg)

- Tec Folie

- Tec Dispersionssystem
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