Aweber

SAINT-GOBAIN

PRODUKTDATABLAD

weber EXM 715 expanderande

koldbetong

» Certifierad vinterbetong
« Sakerstéller hallfasthetstillvaxt &ven i minusgrader
* Uppfyller kraven i EN 1504-6, férankringsbruk

OM PRODUKTEN

EXM 715 ar en certifierad vinterbetong. Blandas endast
med vatten for att fa en expanderande betongmassa. S&-
kerstaller hallfasthetstillvéxt &ven i minusgrader. Ingadende
tillsatsmedel medfor expansion, forbattrade bruksegen-
skaper och féormaga att ge tryckhallfasthet &ven vid tem-
peratur under O°C. Nar EXM 715 efter nedfrysning tinas
fortsatter darefter tryckhallfasthetstillvéxten och uppnar
snabbt beroende pa temperaturen, 40MPa. Vid gjutning
expanderar massan i farskt tillstand, vilket eliminerar
risken for otillracklig utfylinad. Expansionen orsakar dock
normalt ej stérre spanningar pa formar an att géngse
dimensionering &r tillracklig. Produkten uppfyller krav pa
undergjutnings och igjutningsbruk ner till - 10°C enl. AMA
Anlaggning och ar P-maéarkt enligt CR 059. Och CE markt
enligt EN 1504-6 forankringsbruk.

ANVANDNINGSOMRADE
Anvands vid gjutningsarbeten om 15-300mm. Klarar
klimat ner till -10°C.

FORBEHANDLING

Rengodr gjutstallet val. Ra upphuggen motgjutningsy-

ta ger béast vidhaftning. Foérvattna (ej vid minusgrader)
gjutstallet sa att vatten ej sugs bort frén gjutmassan. Vid
gjutning far dock fritt vatten ej féorekomma pa gjutstallet.

PRODUKTSPECIFIKATION

Rekommenderad skiktt-
jocklek

15-300mm

Vattenbehov Ca 2,61/20 kg (12,7%)
Utbyte ca 10l / 20 kg
Appliceringstemperatur > -10°C

Anvandningstid

ca 25 min, vid 20°C

Oppentid

0,5 N/mm efter 180 min enligt SS 137126:2005

Borjar harda

caltim

Hardningstid

6h 25min enligt SS 137126

Konsistens 350-420 mm enligt SP-metod 1651

Bindemedel Portlandcement, Cem | 42,5N MH/SR/LA och
Cem | 52,5R

Ballast Natursand 0-4 mm

Kan fas med vintertillsats

Ja

Tryckhallfasthet 1 dygn

EN 196-1:2005 >20 MPa efter 1 dygn, lagsta krav.
EN 12190 =220 MPa efter 1 dygn, lagsta krav. >25
MPa enligt EN 12390-3, kub 100mm.

Tryckhallfasthet 3 dygn

>30 MPa enligt EN 12390-3. EN 196-1:2005 >10
MPa vid -10°C

Tryckhallfasthet 7 dygn

EN 196-1:2005 >40 MPa efter 7 dygn, lagsta krav.
EN 12190 240 MPa efter 7 dygn, lagsta krav. >40
MPa enligt EN 12390-3, kub 100mm.

Tryckhallfasthet 28 dygn

EN 196-1:2005 >50 MPa efter 28 dygn, lagsta
krav. EN 12190 >50 MPa efter 28 dygn, lagsta
krav. >50 MPa enligt EN 12390-3, kub 100mm.
EN 196-1:2005 >30 MPa vid -10°C

Krympning 28 dygn

<1,9%o enligt SS 137215:2000

Exponeringsklass

X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XAl enligt EN 206-1

Resistivitet

7200 Qcm (vatlagrad)

Frostbestandig

Mycket god, enligt SS 137244:2005 1A

Vattentat

Ja, enligt SS 137214

Lufthalt

Ca 2-5 % enligt SS-EN 1015-7:1999

Rekommenderad vattenhalt

127 %

Kloridhalt

<0,1% av cementhalt enligt EN 196-2:2013

Expansion

0-2 % enligt SS-EN 137540:2008

Vattencementtal (VCT)

ca 0,39

Utfylinadsférmaga

<50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-me-
tod 1614

CE-markning Dop-SE 0221 enligt cert 0402
P-markning Cert nr. 125716/cert 1002
Lagring 12 méanader vid vaderskyddad férvaring.

Vattenseparation

Ingen separation, enligt SS 137540:2008

BLANDNING

EXM 715 blandas maskinellt 2 minuter med hégst 2,6
vatten per 20 kg varvid erhalles ca 11 liter betongmassa i
lattflytande konsistens erhalls.
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Strava efter en brukstemperatur i fardigblandat material
pd +20°C. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning
g6rs med snabblandare eller borrmaskin/visp alternativt
med blandar pump.

ANVANDNING

EXM 715 far en lattflytande och for pumpning lamplig
konsistens. Dock maste brukets korta dppentid beaktas.
Weber maskinavdelning har anpassade utrustningar for
pumpning av bruket. Anpassa konsistensen till gjutnings-
arbetet. Tillse att luftfickor ej bildas vid undergjutning
genom att arbeta fran ett hall. Endast latt vibrering far fo-
rekomma. Anvandning av en form med férhéjd formkant
pa en sida for ifyllnad av betongen ar mycket lampligt.
EXM 715 bédr anvandas inom 25minuter.

EFTERBEHANDLING
Exponerade ytor (tidigt avformade) hardas med vatten
de forsta dygnen.

Nar vattning avslutats eller nar tdckning (kvarsittande
form) tas bort paférs Weber Krympsérr for basta resultat.
OBS! Efterharda ej med vatten vid risk fér minusgrader.

OBSERVERA
EXM 715 bor vara +20°C och gjutstéllets ytor fria fran is,
snd och fritt vatten vid gjutningen.

PRODUKTDATABLAD
weber EXM 715 expanderande kéldbetong

KVALITETSKONTROLL

Produkten &r P-méarkt, enligt RISE/Certifiering,CR 059
expanderande torrbruk. P-markning ar en certifiering

av tredje part, RISE/Certifiering. | certifieringen ingar
detaljerade krav och kontroller av produkten avseen-

de innehall, funktionsegenskaper, bestandighet och
hallfasthetsegenskaper. | certifieringen ingar dven arlig
uppfolining av tillverkarens egenkontroll, samt provning i
oberoende laboratorium, for att verifiera att angivna krav
och egenskaper uppfylls. Féljande produkttyper har krav/
provningar kan P-markas som torrbruk:- Undergjutnings-
och igjutningsbruk enligt AMA Anldggning- Expanderan-
de torrbruk- Expanderande kéldbruk. Produktens aktuella
egenskaper och uppfyllda krav framgar av godkannande-
bevis och produktblad.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

D& det vid varije tillfalle rader olika férhallanden och for-
utsattningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara
for annat an att den information som lamnas har under
rubriken "Produktspecifikation” ar korrekt. Exempel pa in-
formation och forhallanden, som ligger utanfoér Saint-Go-
bain Sweden ABs ansvar (vare sig detta sarskilt pdpekas
eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning,
samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutférande
och lokala forhallanden.

ARTIKLAR

Art.nr. Beskrivning Vikt Enhet Enhet/pall GTIN
5200859207 weber EXM 715, 20 kg séck 20 kg BAG 48 7391479739687
5200779092 weber EXM 715, 1000 kg storsack 1000 kg BBG 1 7391479725369
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