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Ar en vattentat betong ogenom-
slappig for vatten?

Talrika vetenskapliga undersdkningar har sysslat med
denna problematik, med fukttransporten genom
”pordsa” byggnadsmaterialet "betong genomslapp-
lig for vatten”.

Nar kallarutrymmet dnda till souterrdngvaningar ska
utnyttjas for kvalitetsandamal, sa ska vid betongkon-
struktioner, dven Vattentata betongkonstruktioner

dessutom vidtagas tatningsatgarder av hog kvalitet.

VIKTIGA HANVISNINGAR FOR ARKITEKTER OCH

BYGGNADSENTREPRENORER:

Riktlinjen for planeringen och utférandet av tat-
ningen vid byggnadsdelar med markkontakt med
plastmodifierade bitumenbeldggningar kraver: 3 mm
torrskikttjocklek vid markfukt/icketryckande vatten

och 4 mm torrskikttjocklek vid tryckande vatten.
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MARKFUKT

Markfukt &r det i jordmanen be-
fintliga, kapillarbundna vattnet:
t.ex markfukt, ringvatten, haft-
vatten och kapilldrvatten. Det ar
vatten som genom kapillarkraf-
terna leds bort ocksa mot tyngd-
kraften. Som markfukt betecknas
ocksa det vatten som harstam-
mar fran nederbdrd och som inte
dams, alltsa sipprande vatten vid
friktionsjord.
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ICKE-TRYCKANDE VATTEN

Icke-tryckande vatten ar ytvatten
och sipprande vatten flytande i
droppar. Det ar vatten som inte
utdvar hydrostatiskt tryck pa tat-
ningen. Det har kan antas fore-
komma hos kohesionsjord och/el-
ler vid sluttningar kombinerat med
en fungerande dranering enligt
DIN 4095.
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TRYCKANDE VATTEN

Tryckande vatten ar vatten som
utifrdn utdvar tryck pa byggna-
den. Det héar trycket &r aterigen
beroende pa den omgivande vat-
tenpelaren, t.ex grund-, lugn- eller
skiktvatten (skiktvatten = vatten i
jordlagren). Tryckande vatten kan
ocksa antas forekomma nér en
dranering vid kohesionsjord och/
eller vid sluttningar inte ar mojlig
eller inte utférs.



webertec superflex 10 skyddar

kallaryttervaggar varaktigt och sakert
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En utvandig tatning med webertec superflex 10 &r en
tatning av hog kvalitet och dérmed en god ekono-
misk 16sning, eftersom webertec superflex 10 tatar
varaktigt och sikert vid alla lastfall. P& sd satt forhin-
dras betongens kapilldra fuktupptagning och dar-
med vattentransporten in i byggnaden.

Resultatet: Ett patagligt forbattrat rumsklimat, som
mojliggdr aven en kvalitetsanvandning av kallarut-
rymmen anda till deras anvandning som souterrang-
vaningar, arkiv- och datautrymmen.

En kallare som tillverkats av vattentat betong staller
alltid sarskilda krav pa konstruktionen, betongtekno-
login, kontrollen av arbetsuppférandet saval som pa
betongens efterbehandling.
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S4 ska t.ex prov utféras for att begransa sprickornas
bredd. Det betyder féljaktligen att byggnadsdelar
ska dimensioneras pa ett satt s att skadande sprick-
or i betongen inte kan uppsta.

Forses daremot en VO-betongkonstruktion med en
webertec superflex 10 tatning, sa maste endast pavi-
sas en vanlig "spricksakring”, dvs sprickornas vidd pa
0,3 mm.

Detta reducerar patagligt armeringen och darmed
byggstommens kostnader.
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En vattentat |6sning for kallar-
yttervaggar

Med hjalp av detta beproévade system i forbindelse
med genomtéankta detaljer som rérgenomférings-
hylsor fran Doyma, en tillforlitlig fogutformning och
verksamma férdamnings- och dréaneringsméjligheter
skapas varaktigt anvandbara utrymnmen.

Denna 2-komponent-plastbitumentatningsmassa

kan direkt appliceras pa mineraliska underlag. Det
betongunderlag som ska belaggas maste emellertid
ha god barférmaga, vara fast och fritt fran hind-
rande substanser. Haligheter och porer i betongytan
maste lagas genom en skrapspackling med webertec
superflex 10.

webertec superflex 10 kdnnetecknas av féljande
egenskaper:

» Hog haftdraghallfasthet dven pa fuktiga betongun-
derlag.

* Kan bearbetas kallt; féljaktligen inga 16sningsme-
delsangor vid
bearbetning i grundgraven.

* Hb6g 6verbryggning av sprickor.

¢ S6m- och foglés bearbetning och homogen inar-
betning av
rorgenomforingar och foglister.

» Férbattrar patagligt kallarutrymmenas rumsklimat.

Den utvandiga tatningen med webertec superflex 10
frdn DEITERMANN och en konstruktivt ratt dimen-
sionerad betongkéllare med optionen att kunna
anvandas meningsfyllt och fér kvalitativa &ndamal,
kompletterar varandra alldeles utmarkt.

| bérjan av tatningsarbeten gbérs en grundning med
EUROLAN 3 K, utspadd med vatten 1:10 volymdelar.

Den egentliga yttatningens skikttjocklek av webertec
superflex 10 beror pa vattenbelastningen:

markfukt 4-51/m?
icke-tryckande vatten (se ovan) 4-51/m?
tryckande vatten (se ovan) 6 1/m?2

Vid tryckande vatten inarbetas DEITERMANN glas-
fibervav nr. 2. Detta mojliggor ett ytterligare saker-
hetsmoment vid kontrollen av skikttjockleken. Pa
grund av sin anvandarvanliga konsistens kan weber-
tec superflex 10 bearbetas lika bra pa lodrata som pa
vagrata ytor. Det |ampar sig féljaktligen ocksa som
mellantatning i tvaskiktsbetong.
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Saker drénering och sdkert pa
skyddsskikt pa webertec super-
flex10

Speciella férdelar:

* Kontrollerat enligt DIN 4095 "Tatning och dréne-
ring for konstruktionsanlaggningar”.

¢ Dranerande och tryckfédelande folie som skyddar
tatningen.

¢ Bestandig mot kemikalier som brukar féorekomma i
jordmanen.

MONTAPANEEL DM ar ett dranerings- och skydds-
skikt i vader av polystyren och geotextil.

MONTAPANEEL DM lampar sig som dranering pa
Tec Superflex 10, vid lastfallet icke-tryckande, saval
samtidigt som skyddsskikt vid lastfallen markfukt,
icke-tryckande vatten och tryckande vatten.

MONTAPANEEL DM anvands huvudsakligen pa ver-
tikala byggnadsdelar. Innan isolerskivor appliceras,
maste tatningen vara tillrdckligt fast och uttorkad.

6 / webertec superflex 10




Sakrare systemldsning for
kallaryttervaggar av betong
med Perimeterisolering

webertec superflex 10 i kombination med Perimate-
isolerings-plattor av DOW: Att tata och isolera syste-
matiskt.

Kraven pa varmeskydd och byggnadsklimat i kallar-
omrddena &r sa stora som aldrig forr. For att uppna
optimala resultat, bearbetas webertec superflex 10 i
kombination med DOW beprdvade blda strédngpres-
sade polystyren-hardskumplattorna Perimate DI eller
Perimate INS. Den har systemkombinationen upp-
fyller de hégsta kraven pa vattentathet, varmeiso-
lering och tatningens skydd. Uppférandet ar enkelt
och ekonomiskt. Genast nar tatningen har uttorkat,
paklistras de polystyrenhardskumplattorna punktvis
med webertec superflex 10, i tryckvattnet paklistras
hela ytan. Sex handflatstora klisterpunkter garante-
rar en saker fixering. Bade Perimate DI och Perimate
INS har av byggnadskontrollen godkants som peri-
meterisolering.

Med detta uppnas inte endast att tatningen skyd-
das mot skador utan framfor allt uppnas ett utmaéarkt
varmeisoleringsvarde pa R = 0,035 W/m k. Perimate
Dl uppfyller kraven enligt DIN 4095 och garanterar
en hég avrinningskapacitet pa draneringslagret.
Bada plattorna har dven vid en kontinuerlig belast-
ning en hog tryckhallfasthet. En ytterligare viktig
aspekt: Genast efter att isoleringsplattorna har fast-
klistrats kan jordmanen ater hallas pa plats.
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